
～リン酸処理風粉体塗装～
　リン酸処理の風合を粉体塗装で実現しました

厚肉素材の場合は、スパングル模様が

形成され難く、かつ過剰に黒い。

リン酸処理

従来のリン酸処理製品

リン酸処理風粉体塗装

【従来】

処理工程

スチール加工

亜鉛メッキ

リン酸処理

現場納入

【リン酸処理 築１０年】

合金層露出による外観劣化

（赤変色）

【リン酸処理 築４年】

白錆発生し、長期暴露でも

なかなか消失しない

【新規/粉体塗装】
処理工程

スチール

加工

アルミ

押出加工

亜鉛メッキ

（屋外用途の場合）

現場納入

リン酸処理風粉体塗装

【施工実績】

フロントプレイス御成門
設計：三菱地所設計殿

施工：鹿島建設殿

母材：アルミ形材

前処理：クロメート

塗装：ポリエステル粉体塗装 色調変更も可能

【塗装工程】

①素地調整

②静電粉体塗装

③焼付

④検査


